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POL Hnos. s.A

Estudio de Ingenieria Civil
Laboratorio de Suelos
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HOJA ! DE 42 HOJAS

OBRA: ACUEDUCTO PUNTA LARA - LA PLATA

RECURRENTE: EMPRESA SADE - DEGREMONT S.A. (U.T.E.).-

ESTUDIO _DE SUELGOS

1.- DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Mediante 1la ejecucion de seis (&) sondeos de quince
metros (15,00 m) y ocho (8) de seis metros (6,00 m) de pro-
fundidad, a partir de la superficie actual, se reconocié el
perfil estratigrafico del terreno destinado a la construccion
de la obra de referencia, ubicado en La Plata y Punta Lara,
Pdo. de La Plata y Ensenada, respectivamente, Provincia de
Buenos Aires. Los sondeos de quince metros (15,00 m) fueron
hechos: dos (2) en la Planta Depuradora Punta Lara, dos (2)
en el cruce del Canal con vias del ferrocarril, dos (2) en
la Central Bosque; los de seis metros (6,00 m) de profundidad
se distribuyeron a lo largo de la traza del conducto, ejecu—

tandose dos (2) en correspondencia del cruce de vias.

Dicho objetivo fue cumplido por medioc de las siguien-

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA 2 DE #2 HOJAS

tes determinaciones:

1.1.- En el terreno:

1.1.1.- Ensayo Normal de Penetracidn: valoracibn cuantitativa de
la compacidad relativa de los diferentes estratos atrave-
sados, mediante la determinacion del numero de golpes é%
necesario para una hinca de 30 cm del sacamuestras norma-
lizado de Terzaghi, en un suelo no alterado por el avance

de la perforacibn, con una energia de impacto de 49 kgm.

1.1.2.- Recuperaciébn de muestras representativas de suelo: su
identificacion y acondicionamiento en recipientes herme-
ticos, para conservar inalterables sus condiciones natu-

rales de estructura y humedad.

1.1.3.—- Delimitacibn de la secuencia y espesor de los diferentes
estratos por reconocimiento tacto visual de los suelos

extraidos.
1.1.4.- Ubicaciébn de la posicién de la capa freatica.
1.1.5.— Medicitdn de resistividad de suelos.

1.2.- En el laboratorio:

1.2.1.~- Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA 3 DE 42 HOJAS

secado en estufa a 110°C.

1.2.2.- Limites de Atterberqg: liquido y plastico; por diferencia:
indice de plasticidad, representado por la zona rayada en

los graficos de perfiles.

1.2.3.- Determinacion de la fraccién menor de 74 uw (limo + arci-

lla) por lavado sobre el tamiz standard N° 200,

5

1.2.4.- Clasificacibn de los suelos, por textura y plasticidad,

conforme al Sistema Unificado de A. Casagrande.

1.2.5.— Observacibn macroscopica de las muestras: color, textura,

concreciones calcareas, materia organica, Oxidos, etc.

1.2.6.— Compresibn triaxial por etapas multiples: medicion de los
parametros de corte del suelo: frotamiento interno (@) y

cohesion (C,), en condiciones de drenaje impedido.
1.2.7.- Peso de la unidad de volumen en estado natural.

1.2.B.- Analisis quimicos del agua de la napa freatica y de

suelos.

Los ensayos mencionados en 1.2.1. a 1.2.3. se efectua-
ron sobre la totalidad de las muestras extraidas. Los referi-
dos en 1.2.6. y 1.2.7., Unicamente sobre los especimenes

obtenidos sin signos visibles de perturbacidn estructural.

Se adjunta Croquis de Ubicaciébn de 1los sondeos, Yy

planillas en las que se expresa, grafica y numéricamente, la

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA 4 DE #2 HOJAS

totalidad de los resultados obtenidos.

2.- ANALISIS DE RESULTADOS:

2.1.- Zona Planta Depuradora (Ensenada), sondeos N° 1 y N°® 2:

Los sondeos se realizaron en correspondencia

de la

futura

estacibn elevadora (N° 1) y de la Camara de Carga (N°2). £

Los ensayos de campo y laboratorio practicados

sobre las

muestras provenientes de los sondeos N®* 1 y N°® 2 muestran

que se esta ante un subsuelo de fundacibn parejo,

por mantos bastante bien diferenciados:

* Hasta 1los 2,00 m de profundidad, se detectan

formado

sedimentos

arcillosos de elevada plasticidad, clasificados como CH O

CH-MH en el sistema unificado de clasificacidni son de
color gris.
* Entre -2,00 my —-6,50 m aproximadamente, se encuentran

sedimentos de menor plasticidad, de coloracibn grisacea a

castafo grisacea, y textura arcilla limosa

s a niveles

variables se los encuentra surcados por delgadas capas de

arena finaj; pertenecen a los subgrupos CL o CL-ML
del sistema de clasificacibn mencionado.
* A partir del manto anterior, y hasta -15,00 m (limite
estudiado), alumbran limos arcillosos, en general poco
ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA S DE %2 HOJAS

plasticos hasta -11,00 m aproximadamente, con un fuerte
contenido de carbonato de calcio infiltrado en la masa de
suelo, lo cuél le confiere al conjunto wuna textura
nodular y elevada compacidad. En profundidad son algo méas

plasticos y presentan menor tenor calcareo.

De acuerdo al numero de golpes N de los ensayos penetroméa
tricos, SPT, interpretédcs por medio de la escala de valo;
racidn cualitativa de Terzaghi, los sedimentos descriptos
deben tratarse como: "blandos" con zonas "semi—fluidas" (N
< 1) hasta -6,50 mj; "muy compactos" a "duros" entre -6,50 m

y -11,50 m; y "compactos" subyacentemente.

El nivel del agua libre fue detectado, en ambas perforacio-
nes, a 0,30 m de profundidad a partir de la boca de las

mismas.

Los correspondientes ensayos quimicos realizados sobre una
(1) muestra de agua de la capa freatica, y de suelo, arro-

jaron los siguientes resultados:

Lugar de extracc. P2 P2

Muestra Agua Suelo
Profundidad Napa 1.00 m
Sulfatos (S04 %) 0.13 g/1 0.08 %
Magnesio (0OMg) 0.02 g/1 0.08 %
py pPotenc.(1:2,3) 6.8 7.0

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA & DE 42 HOJAS

En

no

consecuencia, las muestras de agua y suelo analizadas

son potencialmente agresiva al hormigbn de cemento port-

land fraguado.

Resistividad del Suelo:

Se

realizé en correspondencia del sondeo N° 1, y los

. . . ¥,
resultados e informe técnico se pueden apreciar en ﬁ%&

hojas N°39 a N°&42 .

Cruce de canal de desaque en zona Diagonal 74 v vias del

ferrocarril a Propulsora, sondeos N° 3 y N°® 4:

El

subsuelo mostrado por los sondeos realizados es muy

parejo y esta formado por mantos claramente diferenciados

que, en el sentido de las profundidades crecientes, son:

a)

b)

Hasta aproximadamente 2,20 m, sedimentos de alta plasti-

cidad, grises oscuros pertenecientes al subgrupo CH-MH.

Subyacen, hasta 10,50 m, sedimentos limo arcillosos poco
plasticos, altamente preconsolidados; son de coloracién
preferentemente castafa y presentan un elevado porcenta-
je de carbonato de calcio distribuido en su masa, lo
cual le confiere al conjunto una textura nodular que en
algunos casos se transforman en verdaderos mantos tosco-

S0S.

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG
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HOJA 7 DE 92 HOJAS

c) Entre 10,30 m y 13,50 m, sedimentos mas plasticos, cas-

tafo verdosos, de textura arcillo limosa, clasificados

como MH en el sistema unificado de Casagrande.

d) A partir de 13,30 m, y hasta 13,00 (limite estudiado),
limos arcillosos (ML) castamo verdosos, fuertemente

nodulares.

-y
Los ensayos penetrométricos indican que los sedimentos
estudiados pueden tratarse como "blandos" hasta -2,50 m;
"muy compactos" con zonas "duras'" (N > 40) hasta —-10,30 mg
"compactos'" entre -10,30 m y —-13,30 m3; y "duros" subyacen-

temente.

El nivel del agua libre fue detectado a aproximadamente

1,80 m de profundidad a partir de la boca de los sondeos.

Los ensayos quimicos practicados sobre una muestra de agua

de la capa freatica arrojd los siguientes resultados:

SULfatos (SO 2) evevenneenens 0.38 g/1
Magnesio (OMg) ......... ceenees 0.01 g/1
pH4 pPotenciométrico ......c00hn 7.72

Por 1lo que puede decirse que la muestra de agua analizada

es potencialmente agresiva al hormigétn de cemento portland.

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG | 3784
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HOJA & DE %2 HOJAS

Una muestra de suelo a 1,50 m de profundidad dib6:

SULfatos (SO 2) weveenveennen. 0.14 %
Magnesio (OMg) ....cciinvncnees 0.12 %

P4 Potenciométrico .viceevese.. 8.6

En consecuencia, el suelo analizado no es potencialmente

agresivo al hormigon de cemento portland fraguado. 855
&

Zona Acometida Usina Bosques, sondeos N®° 5 y N°® &:

Dicha obra se trata de un depésito circular, de aproxima-
damente 8,00 m de diasmetro, que sobresale 1,00 m del terre-

no natural y apoya 4,00 m por debajo.

Los ensayos de campo y laboratorio realizados muestran que
se esta ante un subsuelo algo erratico, tanto por las
caracteristicas de los sedimentos que lo forman como por la

compacidad de los mismos.

Hasta profundidades que oscilan entre -0,50 m y -1,00 m, se
encuentran suelos arcillo limosos, pardo oscuros (primer

horizonte).

Contintan hasta -6,20 m en el sondeo N° S, y -4,20 m en el

N°® &, arcillas limosas de moderada plasticidad (CL o CL-ML)
de coloracién castamo clara.

S6lo en el sondeo N° & se encuentra, hasta -6,40 m, que los

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA 92 DE 42 HOJAS

limos arcillosos presentan altos porcentajes de conchillas

y nbdulos, de carbonato de calcio, duros.

En ambos sondeos continlan en profundidad, hasta -15,00 m,
limos arcillosos de escasa plasticidad (ML), castafo cla-
ros. Tienen una estructura fuertemente nodular, debido al
elevado tenor de material calcéreo que presenta difund%g%
en su masa.

El numero de golpes N de los ensayos normales de penetra-
cion, SPT, indica que el perfil debe tratarse, en el caso
mas desfavorable (sondeo N° 5) como: "medianamente
compacto" hasta -1,00 m; “"compacto"” entre -1,00 my -2,50
mj; "medianamente compacto" entre -2,50 m y -4,30 m;
"compacto" entre -4,30 m y -6,30 m; "muy compacto" a "“duro"

a continuacién y hasta -15,00 m.

El nivel del agua libre fue encontrado a aproximadamente

2,00 m de profundidad a partir de la boca de los sondeos.

Los analisis quimicos realizados sobre una (1) muestra de

suelo del sondeo N° 5 a 2,00 m de profundidad, dieron:

Sulfatos (S0; %) < 0.01 4%
Magnesio (0OMg) .10 %
py potenc. (1:2,3) 8.6

En consecuencia, la muestra de suelo analizada no es po-

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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HOJA 9 DE 42 HOJAS

limos arcillosos presentan altos porcentajes de conchillas

y nbdulos, de carbonatoc de calcio, duros.

En ambos sondeos cantintan en profundidad, hasta ~15,00 m,
limos arcillosos de escasa plasticidad (ML), castafdoc cla-
ros. Tienen una estructura fuertemente nodular, debido al
elevado téncr de material calcareo que presenta difund%ﬁg
en su masa.

El namero de golpes N de los ensayos normales de penetra-
cian, SPT, indica que el perfil debe tratarse, en el caso
mas desfavorable (zondeo N* 5) como: "medianamenta
compacto" hasta -1,00 m; "“compacto” entre -1,00 m y -2,50
ms3 "medianamente compacto" entre 2,50 @m 0y —4,30 m;
"compacto" entre -4,3C m y —-6,30 m; "muy compacto" a "guro"

a continuacion y hasta -15,00 m.

El nivel del agua libre fue encontrade a aproximadamente

2,00 m de profundidad a partir de la boca de los sondeos.

Loe analicis quimicos realizados sobre una (i) muestra de

suelo del sondeo N® 5 a 2,00 m de profundidad, dieron:

2

Sulfatos (804 ) < 0.01 %
Magnewio (OMg} Q.10 U
PH potenc. (1:2,5) 8.6

En consecuencia, la muestra de suelo analirzada no es po-—

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784

IF-2020-18616296-GDEBA-DTPY PMIY SPGP

pagina 16 de 105



HOMA 70 peE 42 Houas

tencialmente agresiva al hormigbn de cemento portland fra-

Quado.

Iraza acueducto entre Planta Depuradora vy Diagonal 74,

sondeos N®* 7 a N* 10:

Los sondeos N* 7 y N*®* B8 presentan, superficialmenQ%%
aterial de aporte limo arcilloso, castafo grisdceo (ML o
ML—-CL) 3 contindan hasta profundidades que w®mscilan entre
5,00 m y 46,00 m, sedimentos de elevada plasticidad, de
color gris y textura arcilliosa; pertenecen a los subgrupos
CH o MH del sistema de clasificacién unificada. De acuerdo
a los ensayos penetrométricos, esta zona del perfil debe

tratarse como "blanda" a "semi—fluida” (N < 1).

A npartir del pisa del manto antes descripto se encuentran
limos arcillosos, ML, castafo claros, "compactos"; los
mismos presentan una textura nodular debida a las concre-—

ciones calcareas litificadas que aparecen.

A medida que los sondeos se aproximan a Diagonal 74 (sonde-—
os N® % y N°® 10) el espesor del manto plastico "blando"
disminuys ¥y 1os limos arcillosns lodssicos (ML) antes des-—
criptos, alumbran a menor profundidad, aproximadamente
—24y920 m., Por los ensayos penetrométricos debe tratérselos
como "compactas" entre -2,30 m y -3,30 m, y "muy compactos"

a "duros" a continuacion.

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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El nivel del agua libre fue detectado a profundidades que
pscilan entre 1,00 y 0,00 m a partir de la boca de las

perforaciones.

Tramo entre Diagonal 74 y vias del ferreocarril vy rotonda de

calle 120 vy 32, sondeos N® 11 y N° ]12:

s
Fack,
EEi Y

Se encontrb un primer estrato de relleno arcillo limoso

poco plastico hasta ~0,50 m de profundidad.

Subyacen sedimentos plasticos de color gris, arcillas (CH)
o arcillas limosas (MH) hasta aproximadamente -1,5¢6 m. A
partir de dicha profundidad y hasta el limite investigado,
se encuentran sedimentos menos plasticos, CL o ML,

"compactos" a "muy compactos®.
El nivel freAdtico se ubica a profundidades qgue oscilan
entre 2,00 m en correspondencia del sondeo N® 11, y 3,00 m

del N* 12.

Cruce de vias del ferrocarril en calle 120 y 3I&, sondeo

N® 13:
Se encontraron arciilas limosas de plasticidad media, CL, ¥y
coloracibon castafia hasta -2,00 m; "medianamente compactas”

hasta ~0,30 mj y "compactas" a continuacion.

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG 3784
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Subyacen, hasta -6,00 m, limos arcillosos (ML) castafo
claros, con nodulos calcarecs; pueden tratarselos como
"compactos”" a "muy compactos".

2.7.- Eruce de vias del ferrocarril en calle 120 vy 50, scndeo
N® 14:
Bajo un relleno de 0,40 m se encantraron, hasta -4,20 m

arcillas limosas (CL) castaRns hasta ~2,00 m v grisaccos a

continuacion. Los ensayos penetrométricos (SPT) indican Qque

deben tratarse como "medianamente compactos'.

Entre -4,20 m y -6,00 m, se detectan limos arcillosos (ML)
con  un alto porcentaje de conchillas y calcaAreos. Se los
puede tratar comoc "muy compactas".
3.— CONCLUSIONES:
3.1.1.- Estacién vadora (sondeo N° 1):
Tiene siete metros (7,00 m) de lado, y apoya a cota
-7,00 m; teniendo en cuenta que la cota del terreno natu-

ral es de ™~ +2,60 m,

%,480 m bajo el nivel

la estacién elevadora ird apovada a

actual de la boca del sondeo.

A dicha profundidad pueds adoptarse, para el terrenoc, una

3784
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tensibn admisible de 3,000 kg/cm2

Teniends en cuenta que el proyecto prevé la instalacién
de pillotes que circunden la excavacién a realizar, los
mismos deberan hincarse hasta una profundidad minima de

10,50 m.

s
£405

Para las excavaciones deber& adoptarse el diagrama Wb

empujes para arcillas blandas:

T ]
| f l,ud
H
# :
: : Y H
|
i |
] i
i
] L
o e |
Kp ¥H
Con:
¥ = 1,700 t/m°
Ka” =1 - (m . 4.¢)/ (& .H
m = 0,7
c = 1,0 bme

También se tiene previsto hacer un relleno alrededor de
esta obra, entre &l terranc natural f(cota +2,60 m) y 1la
cota +4,20 m, es decir, de aproximadamente 1,60 m de
espesor, sobre el cual iradn construidas edificaciones de
una sola planta (local de tableros, hall de entrada,

cocina y bafos) y la plataforma para camiones.
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El mencionado rellenc deberé ser de suels seleccionado

de, como minimp, las siguientes caracteristicas:

* {imite liquido < 35 %

* Indice de FPlasticidad £ 10 %

El material deber& colocarse en capas compactadas de no
mas de 0,20 m de espesor, debiendo alcanzar, en las t
(3) ultimas capas, una densidad del 98 % de la de Préactor
Standard (AASHO T @%2), v 2n las anteriocres ol 9% Y. En
estas caondiciones, las construcciones livianas menciona-—
das pueden cimentarse mediante zapatas vigas superficia-
les, dimensionadas para una tensiébn de contacto de
2
0,600 kg/cm™.
El talud de suelo seleccionado podréd tener una inclina-
cidn de 45° con la horizontal, debiends protegerse el
mismo con una adecuada compactacidn, encespado o algun

recubrimiento gque sirva para tal fin.

3.1.2.— Camara de carga (sondeg N° 2):

Esta estructura, de aproximadamente &,50 m de diametro,
e eleva hasta ﬁnta +27,00 m {aproximadamente 24,50 m de
altura sobre el terreno natural), las cargas de la misma
deberan transferirse al manto compacta que alumbra a
-65,30 m por medioc de pilotes apoyados hasta aproximada-

mente 8,00 m profundidad, dimensionados para las siguien-
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tes cargas!

2
* 9p {(carga por puntal): 110,00 t/m
2

* fg (frotamiento lateral medioc): 1,00 t/m

o
el

3.2.— Cruce  canal de desaqie en zona Diagonal 74 vy vias del

ferrocarril a Propulsora (sondeos N°® I y N° 4):

Por lo expuesto en el item 2.3. del AnAlisis de Resultados,
cualquier estructura puede apoyarse ®n forma directa a
partir de 2,50 m de profundidad, c¢on una tensiédn de

contacto de 2,750 kg/cmz.

3.3.- Acometida Usina Bosques (sondeos N®* 5 v N®&4):

Por lo expuesto en el item 2.3. del Anadlisis de Resultados,

la estructura a construir se apoyara directamente a 4,00 m

de profundidad, con una tensién de contacto de

1,500 kg/cmz. Ya gue se esta frente a un recinto estanco,

esta tensién puede incrementarse en el alivianamiento
2

originadoc por la excavacifn a razon de 0,180 kg/cm por

metro de profundizacién.
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3.4.— Traza del acueducto {(sondeps N* 7 a N® 10):

Por 1lo expuesto en el ltem 2.4. surge gue del Analisis de
Resultados, para el conducto apoyvado entre -1,30 m vy
-3,00 m, puede adoptarse una tensitn de contacto de
3,00 t/mz. En realidad en el analisis de cargas del conduc-
to, {gue constituye un elemento estanco’), deberia teneré%i
en cuenta el alivianamiento del volumen de suelo a razbn de

0,800 t/m>.

3.5.— Tramo Diagonal 74, entre vias de F.C. v rotonda calle 120 vy

s

-
-

De acuerdo a lo ya expresado puede adoptarse, para profun-
didades entre 1,50 m y IT400 m; lac siguientes tensiones

admisibles minimas:

1,50 m -— > raq = 0,500 kg/cm?

2,000 kg/em?

3,00 m > rad

3.4.— Cruce vias de F.C. en_calle 120 y 3I&:

Puede adoptarse, a 1,50 m de profundidad, wuna tensibn

admisible de 1,500 kg/em>
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Cualquier carga gue deba transferirce abajo del conducto,
podra hacerse adoptando, a partir de 2,50 m, wuna tensién

admisible de 2,500 kg/cm=.

Las excavaciones necesarias para pasar el conducto puede

hacerse con taludes del orden de los BO ® con la horizon—-

tal.

on r en calle 120 v 50 (sondeo N® 14):

De acuerdo con lo expresado en el item 2.7. del Andlisis de
Resultados, se puede concluir que los taludes para excava-
ciones temporales, hasta profundidades del orden de 3,00 m

no conviene que tengan mas de 70° con la horizental.

Las cargas que deban transmitirse bajo &1 cafo podran
hacerlo a alguna de las preofundidades gue se indican con

las siguientes tensicnes de trabajo:

2,00 M cieienrnnannn Paseseanana reeaaa0,650 kg/cm2
T,00 M eununnnns e eteetasisanerens..0,800 kg/em?
A00 M wim som som a8 S M2 E e BRI HE NI E Fommmmam 2,000 kg/=m2
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J.8.- Estructuras en codog:

En relacidon a los macizos de anclaje para los cambiocs de

direccion de la caReria, y en base a los esquemas vy

esfuerzos indicados por la recurrente:

P S i S
985< DL 2.0 )

~_

donde el valor del esfuerzo P es:

B e
/ ’,/Ln

Ciego = 50 ¢
Codo 45° = 38 ¢t

19 t

H

Codo 22°

Codo 11° 10

Se considerara, para simplificar el praoblema, la
en los casos mas desfavorables:

a) El macizo tiene 0,85 m de tapada.

b) El macizo tiene 1,55 m de altura.

c) No e considera come fuerza estabilizante la

iy
Pyt

posicidn

del peso

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG
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propioc del macizo.

d} No se considera la fuerza de roce suelo — macizo en la

base.

e) Se considera gue todo ] esfuerzo seré resistido por el
empuje pasivo que ofrece el suelec al desplazamiento de
la pared vertical.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los sedimentos

hasta 3,00 m de profundidad se calcularan, para grupos de

sondeos semejantes, el ancho "x" de los macizos para los

diferentes esfuerzos:

Sondepos 1, 2, 7, 8, 2, vy 10:

Cargas ' Ancho "x"
50 t 5,50 m
38 t 4,30 m
19 ¢ 2,20 m
11 ¢ 1,20 m

Sondeos S, 4, 11, 12, y 14:

Cargas Ancho "x"
50 t 4,50 m
38t 3,30 m
19 & 1,60 m
11 t 1,00 m
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propia del macizo.

d}) No se considera la fuerza de roce sueslo - macizo en la

base.

e} Se considera que todo el esfuerzo seréd resistido por el
empuje pasivo que ofrece el suelo al desplazamientoc de
la pared vertical.

Teniendo en cuenta las caracteristicas de los sedimentos

hasta 3,00 m de profundidad se calcularan, para grupos de

sondens semejantes, el ancho "x" de los macizos para los

diferentes esfuerzos:

Sondeos 1, 2, 7, 8, 2, y 10:

Cargas Ancho "x"
50 t 5,50 m
38 t 4,30 m
192 t 2,20 m
11 ¢ 1,20 m

Sondeos 3, 4, 11, 12, v 14:

Cargas Ancho "x!
50 t 4,50 m
38 t 3,30 m
19 t 1,60 m
11 t 1,00 m
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Sondeos 5, &, y 13:

'Cargag Ancho "x"
50 t 3,30 m
38 t 2,50 m
19 ¢ 1,40 m
11 % 1,00 m
_________________________ -

JUNIO 3 DE 19950.-

#3784-CK.ws4*
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~ CROQUIS DE UBICACION ~
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~ CROQUIS DE UBICACION ~
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HOJA 3905 Y2 HOJAS

[RLANIA ; RN DB AWUA NS ‘.A...Jﬁ.‘-, i
mmummhmw substparfioiales, & 08 Nies
umhmwmm umwm

supsrficial, genersimenie
MhMQEMMHWﬂMMM

del nivel antericr, mmummmmu
verdadera resistividad de los mismos. dado su canioler indisturbado.

Cabe comnsignar que al expresarse i valor resistivo de los susios infrayacenias sl superficial,
se involucra al conjunio sedimentario mas el agua fredtice, que gereraiments satura los poros de
los mismos. Ls salinkiad del sgus subleménes Incide fusrtemente en o resulado de s 3%
mediciones, pero ho fue establecido of veicr de in concentracidén idnica, por sxoceder ol objetivo
principal de esia trabajo.

De acuerdo al cuadripolo aplicado y a la valoraoién de ks resullados mediante interpretacién
sutomética, se eatablece una profundidad de investigacién de sirededor de unos 3 8 5 melros,
dependiendo de los valorea del nivel superior de suelo, que presanta espesores sntre 0.5 y 2
meiros, considarado como perfll geoslécirico,

El eatado general de joa susioa se pueds considerar an general sacos, luego de unos disz
dias sin precipitaciones, y compuesics por una caps htmice oon vegetacikn natural de is zone.

METODOLOGIA; Pars of pressnts trabajo se aplicd of Mélodo Schiimberger, de diapositve
ineal simdirico, fetraslacirdioo, deblendo cumplir con ia condioidn de que MN (oloullc de
mpeﬁn)d&owumohdu%{&uﬁdo«ﬂn) En casos de verifioncion se
aplicd ol dieposlivo Wenner oon separaciones "a" equivalenies.

La conatanie geométrica ee:

n
K (m): -‘m—uﬂm {Bohhunbsaget)

Kém):211"a" fi¥enunar)
a: separacion elecinidica

Para la resokicion del denominado problemna inverso, se aplios interpretacion sutomdtics. La
metodologia de campo responde estriciamente al la Norma TRAM 2 381 Part. Il.

La fémula aplicada ee;
p:K AVA{Qm)
conde
f: Ronist. sparsnts (0 m)
AV Q

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG
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Houa 92 pe 92 nouas

EQUIPO UTILIZADO: Se dispusc del Resistivimeiro RD-88, y Johnson Keck IC89, con les
3 l 'l' v

siguientes :
Dperador: Lic.Ged).Carlos D, Pexzott
Fuente de Energia-Kspecificaciones

Patencia de salids médxima 250 Watts.
Almentacion 12 Vols +/-2V
Consumode 0GA35A
Tensiin de salida méx. 500 V

MWlamperimetro
Alcances 200 mA y 2000 mA
Nillivoltimelro

Precisién mejor que 1%

Alcances 20 mV; 200 mV y 2000 mV
Resolucién +/- 10 miciovolls
Reslstencia de entrada 10 Megohme
Compensador 20 mV-100 mV
Rechazo da S0Hz: mayor de 80 d8

La comfenie oontinua apliceta, periddicamenie allements, & loa efectos de evitar acoples
Inductivas de lineas y efecio skin de suelos.

Fueron filrados y compensados ios sutopolenciales, cormientes industriales, pardsitas (rukdos).
Conciusiones y Recomendaciones

De Ja dnloa medicién de resistivided de suslos sfectuada, s concluye gue los mismos son de
agresividad mediana a fuerie ya que los valores oblenidos sor:
ABfgmis)

Resistencia del Susio{Q) Resistividad{QM)

] 1.65 0.22
2 0.45 7.00
3 o 7%
4 0.10 0.68
5 0.082 6.08
6 0.037 8.5
8 0.020 8.03
10 0.0118 48
1 0.0000 408
12 0.0068 384
15 0.0043 3.80
18 0.0030 382
24 0.00850 382
30 0.00420 2958

*WIN: 0.20m y 0.50m (dos Gimaa lecturas)

Nivel Frediico medido -0.55m (bnt)

Se adjunts grifice Resistivided aparente vs AB/2. reflejando e
profundidad. Ademés en Modslo Interpretadc reflejs ol parfil resistivo por
La Plata, 15.05.95

LieCen . e226m -
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HOJA #/ DE YZHOJas

?5/05/718 ) Data File List Page 3 1
ATT planta agua

FIELD DATHA

AB/2 [m] MN/2 [Em] Maas.Rew, 0] Memawm Erre [%]

e e s e s b ot St S et et e e ot Pt Akt A b ] e i s} ek s e e | Bt il ek e (e s e

0,50 0.10 1.46% 2.0

1.00 0.10 450.00 m 2.0

1.50 Q.10 210.00 m 2.0

2.00 0.10 103.00 m 2.0

2.50 0.10 62.00 m 2.0 PR
2,00 0.10 A7.50 m 2.0 iy
4,00 0.10 20,00 m 2.0

5.00 0.10 11.%0 m 2.0

5.50 0.10 ?.00 m 2.0

&.00 0.10 6H£.80 m 2.0

7 .50 .10 4.30 m 2.0

?.00 0.10 3.00 m 2.0

2.00 0.39 18.50 m 2.0
12.00 .59 8.30 m 2.0

15.00 0.59 4.20 m 2.0

ADJUSTED DATA

AR/2 [m]) App.Res. [{m]) Maas.Err. (%)

hve e B e T e et G Ykt St e S G40 et e et TP D SR ored et RO VS e I B Pt bt LT - e Wb e B G A A A O et

0.50 .22 2.0
1.00 7.00 2.0
1.350 7.39 2.0
2.00 6.58 2.0
2.90 &£.08 2.0
.00 59.30 2.0
4.00 5.02 2.0
3.00 4.51 2.0
5.80 4.28 2.0
6.00 .84 2.0
7.50 3.80 2.0
7.00 i.82 2.0
12.00 Z.82 2.0
15.00 2.95 2.0

MUODEL INTERPRETATION

L.ayer Resist. [Om3l Thickn. Lml Dwpth [m]

v e s it el e it s e e e b Y b b e A P W M M R AV BN P Y Dl A FRH OB L A W N e B G W B e Gl

1 l.&66 0.0 0.0
2 . 7.94 1.3 R
3 . M

ESTUDIO GEOTECNICO ATTERBERG
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HOJA 42 DE 42 HOUAS

5/05/18 Response Data Page
ATT planta agua

_AITATISISY IN3HIddY

[muyn]

TiBB

l]lll

a3

g
|

—1

I TR NN i T | O |

“B~2 Lml

MODEL INTERFPRETATION
Layer Reslet. [{im] Thickn. [m] Depth {m]

Ll T T T Y R ——

1 1.66 0.0 0.0
2 7.94 1.3 1.3
3 Se33
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